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P R Ü F B E R I C H T
gemäß der Leitlinie des Umweltbundesamtes 2005

Antragsteller:

Auftrag vom:

Einsatzbereich:

Erzeugnis:

Prüfkörper:

Probeneingang:

Probenehmer:

Prüfbeginn:

Prüfende:

Kempchen Dichtungstechnik GmbH
Alleestr. 4
46049 Oberhausen

23.02.2006 und 21.03.2006

Dichtungen für  Rohre mi t  DN < 80 mm (Hausinsta l la t ion)
Kalt- und Heißwasser

Dichtungsmaterial Rivatherm Super plus RSP 2S205-l
(grau mlt blauer Beschriftung)

Prüfronden A 100 mm (Dicke: 2 mm )

24. 02.2006 und 22. 03.24 06

überbrachte bzw. übersandte Proben

Ka ltwassertest. 28.A4.2006 / H ei ßwassertest 30. 05. 2006

30.06.2006

Beurte i lunq:
Die bei uns am 24.02.2006 und22.03.2006 eingegangenen Prüfronden aus dem Dichtungsmaterial Rivatherm Super
plus RSP 2S205-l (grau mit blauer Beschriftung) erfüllen die in der Leitl inie des Umweltbundesamtes 2005
festgelegten Anforderungen an "Dichtungen für Rohre mlt DN < 80 mm" (Hausinstallation) für den Kaltwasserbereich
(23"C) und Heißwasserbereich (85"C). Die Ergebnisse sind auf den nachfolgenden Seiten tabellarisch

estellt.

des Instituts

Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten.
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Erzeugnis:

Prüfkörper:

Werkstoff/Rezeptur:

Oberfläche / Volumen

Migrationstest:

Oberfläche / Volumen

Chlorzehrungstest:

Oberfläche / Volumen

Geruchs JGesch mackstest :

Einsatzbereich:

monomeres Acrylnitri l  im Original:

Art der Prüfung 1.-3. Tag

U ntersuch u ngsergebnisse
Kaltwasserbereich (23'C)

Dichtungsmaterial Rivatherm Super Plus RSP 2S205-l
(grau mit blauer Beschriftung)

Prüfronden O 10A mm (Dicke:  2 mm)

- vorgelegt und überprüft -

9,80 dm2 l2,OO dm31 4,90 dm-1

0,82 dmz | 3,57 dm3 + 0,23 dm-1

0,41 dm2 12,00 dm3 + 0,21 dm-l

Dichtungen für  Rohre mi t  DN < 80 mm (Hausinsta l la t ion)

< 0,5 mg/kg (Grenzwert QM = 1 mg/kg)

Versuchstufen
2

4.-6. Tag

Farbe

Trübung

Neigung zur
Schaumbi ldung

Geruchsschwellen-
wert (23'C)

Geschmacksschwellen-
wert (23"C)

organisch gebundener
Kohlenstoff (TOC)
mg/dmz x d

Chlorzehrung (freies
Clz)  mg/dm'x d

Phenole mg/dm2 x d

Blei pg/dm2 x d

Cadmium pg/dm2 x d

Quecksilber pg/dm2 x d

0 , 0 1 5

0,23

<0,07

<0,07

<0,007

<0,007

<0,01

n n o

<0,07

<0 ,07

<0,007

<0,007

7.-9. Tag

t - z

t - z

<0 ,01

0 , 1 3

<0,07

<0 ,07

<0,007

<0,007

Anforderungen an
Dichtungen für

Rohre DN < 80 mm

n.  n .b .

n .  n .  o .

n .  n .b .

s1,25

<  1 , 0

:0 ,125

25 **

12,5 **

2,5 **

*) vorläufige Bestimmung des Geruchsschwellenwertes
** Materialflächenwert berechnet aus dem Grenzwert der TrinkwV 200'1

n.n.b.  = n icht  nennenswert  beeinf lußt
n.u.  = n icht  untersucht
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Erzeugnis:

Prüfkörper:

Werkstoff/Rezeptur:

Oberfläche / Volumen
Migrationstest:

Einsatzbereich:

U ntersuchungsergebnisse
Kaltwassetbereich (23'C)

Dichtungsmaterial Rivatherm Super Plus RSP 2S205-l
(grau mit blauer Beschriftung)

Prüfronden @ 1A0 mm. Dicke. 2 mm

- vorgelegt und tiberprüft -

9,80 dm2 l2,OO dm3 + 4,90 dm-1

Dichtungen für Rohre mit DN < 80 mm (Hausinstallation)

Art der Prüfung

4.-6. Tag 7.-9. Tag

Grenzwerte Trin kwasser-
verordnung 2001

pgidm2 x d1.-3.  Tag

1. Benzo(a)pyren pg/l
Benzo(a)pyren pg/dm2 x d

Benzo(b)fluoranthen pg/l

Benzo(k)fluoranthen Ug/l

Benzo(g,h,i)pyren pg/l

Indeno(1,2,}cd)pyren pg/l

2.

3.

5.

t
v o n 2 - 5
v o n 2 - 5

pg/l

;rgldm'x'd

< 0,01
< 0,001

<  0 ,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

<  0 ,1
< 0,01

< 0,01
< 0,001

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

<  0 ,1
< 0,01

< 0,01
< 0,001

< 0,01

< 0 ,01

< 0,01

< 0,01

< 0 ,1
< 0 ,01

iorru

i,ru
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Erzeugnis:

Prüfkörper:

Werkstoff/Rezeptur:

Oberfläche / Volumen
Migrationstest:

Oberfläche / Volumen
GeruchsJGesch mackstest :

Einsatzbereich:

Art der Prüfung

Farbe

Trübung

Neigung zur
Schaumbi ldung

Geruchsschwellen-
wert (23'C)

Geschmacksschwellen-
wert (23'C)

organisch gebundener
Kohlenstoff (TOC)
mg/dm2 x d

Phenole mg/dm2 x d

Blei pg/dm2 x d

Cadmium pg/dm2 x d

Quecksilber pg/dm2 x d

U ntersuch ungsergebnisse
Hei ßwasserbereich (85'C)

Dichtungsmaterial Rivatherm Super Plus RSP 2S205-l
(grau mit blauer Beschriftung)

Prüfronden @ 100 mm (Dicke: 2 mm)

- vorgelegt und überprüft -

9,80 dm2 l2,OO dm3: 4,90 dm-l

0,4'1 dm2 12,00 dm3 + 0,21 dm-1

Dichtungen für  Rohre mi t  DN < 80 mm (Hausinsta l la t ion)

Versuchsstufen
(je 24 Stunden)

2 . 2 4  h  3 . 2 4  h

Anforderungen an
Dichtungen für
Rohre DN < 80 mm1 . 2 4  h

farblos

klar

farblos

klar

0,93

0,41

farblos

klar

2 * )

n .  u .

0 ,67

0,33

n.  u .

n .  u .

n .  u .

6 . 2 4  h

farblos

klar

t - z  )

0,49

0 , 1 7

<0,20

<0,020

<4,020

7 . 2 4  h

farblos

k lar

0,49

0 , 1 6

<0,20

<0,020

<0,020

n .  n .b .

n .  n .b .

n .  n .  o .

0,74

4,44

<0,20

<0,020

<0,020

31,25

=0,125

25 **

12 ,5  * *

2,5 **

*) vorläufige Bestimmung des Geruchsschwellenwertes
"* Materialflächenwert berechnet aus dem Grenzwert der TrinkwV 2001

n.n.b. = nicht nennenswert beeinflußt
n.u.  = n icht  untersucht



Hygiene'lnstitut des Ruhrgebiets
lnctitut llir Umwelthygiene und Umwaltmsditin

C-142389-06.Kalst
$site 5 von 5

Erzeugnis:

Prüfkörper:

Werkstoff/Rezeptur:

Oberfläche / Volumen
Migrationstest:

Einsadzbereich:

U ntersuch u ngsergebnisse
Heißwasserbereich (85"C)

Dichtungsmaterial Rivatherm Super Plus RSP 2S205-l
(grau mit blauer Beschriftung)

Prüfronden O 1AA mm, Dicke: 2 mm

- vorgelegt und überprüft -

9,80 dm2 / 2,00 dm3 + 4,90 dm'1

Dichtungen für Rohre mit DN < 80 mm (Hausinstallation)

Art der Prüfung

2.24 h 3 . 2 4  h 6 . 2 4  h

Grenzwerte Trink-
wasseryerord-
dnung 2001

7 . 2 4 h  p g / d m 2 x d1 . 2 4  h

1. Benzo(a)pyren pg/l
Benzo(a)pyren pgidm'�xd

2. Benzo(b)fluoranthen pg/l

3. Benzo(k)fluoranthen pg/l

4. Benzo(g,h,i)pyren pg/l

5. Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l

I  v o n 2 - 5  p g / l
I  v o n 2 - 5  p g / d m 2 x d

< 0,01
< 0,002

< 0,01

< 0,01

< 0,0'1

<  0 ,01

< 0 ,1
< o,02

< 0,0'1
< 0,002

< 0 ,01

< 0 ,01

< 0 ,01

< 0,01

< 0 ,1
< 0,02

0,0125

0,125

< 0 ,01  n .u .
< 0,002 n.u.

<  0 ,01  n .u .

<  0 ,01  n .u .

< 0,01 n. u.

< 0,01 n.u.

<  0 ,1  n .u .
< 0,02 n.u.

n. u.
n. u.

n. u.

n. u.

n. u.

n. u.

n. u.
n. u.




